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Motoren

Olwechsel:
Billig kann

teuer werden /

Synthetisch oder mineralisch, billig oder
teuer, Additive hin oder her - nicht sel-
ten wird an den Stammtischen und den
Clubhaustresen die Meinung vertreten,
dass die verschiedenen Ole letztlich

nur ein Versuch der Hersteller sind,

dem Verbraucher tief in die Tasche zu
greifen. Als ,,Beweis wird dabei hidufig
angefiihrt, man wiirde schon seit Jahren
immer nur das Billigste in den Motor
fiillen und ,,...der liuft einwandfrei®
Doch wer genau hinschaut, dem wird
klar: Die Frage nach dem richtigen Ol ist
nicht in einem Satz beantwortet.

Text: Christian Schneider / Fotos: Liqui Moly

BasisOle

Stephan Weissinger, Anwendungstechni-
ker beim Additiv- und Schmierstoft-Her-
steller Liqui Moly aus Ulm erklirt: ,Ole be-
stehen im Grundsatz aus den sogenannten
Basisolen oder auch Grundélen und einem
dem Verwendungszweck und den Spezi-
fikationen der Motorenhersteller entspre-
chenden Additivpaket.“ Ausgangsprodukt
dieser Basisole ist Erdol.

Bei der Herstellung werden — vereinfacht
dargestellt — durch unterschiedlich aufwen-
dige Verfahren als Endprodukte entweder
sogenannte Raffinate, Hydrocrackole oder
vollsynthetische Kohlenwasserstoffe (auch
Polyalphaolefine) gewonnen. Dabei sind
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en fir Segel- und Mot

die Raffinate die am einfachsten und damit
am preiswertesten herzustellenden Basiso-
le. Aufgrund ihres niedrigen Viskositétsin-
dex, einer starken Verdnderung ihrer Vis-
kositit bei Temperaturanderungen, sind sie
nur fiir Einbereichs-Ole, also nur fiir einen

Temperaturbereich z.B. als Sommer- oder
Winter6l, geeignet. Durch die Zugabe von
Additiven, die den Viskosititsindex ver-
bessern, sogenannten VI-Verbesserern,
konnen sie aber zum Mehrbereichs-Ol
entwickelt werden.

Der Vorteil der Hydrocrackéle und dervoll-
synthetischen Kohlenwasserstoffe gegen-
iiber den Raf-
finaten ist die
gleichmafligere
Zusammenset-
zung, die hohe-
re  Alterungs-
bestindigkeit,
die unter Um-
stinden  ldn-
gere  Olwech-
selintervalle
erlaubt, sowie
der  geringere

boote
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Verdampfungsverlust bei hohen Tempe-
raturen, der sich auf den verdunstungsbe-
dingten Ol-Verbrauch auswirkt. Auch das
Kaltstartverhalten und die Tieftemperatu-
reigenschaften sind deutlich besser als bei
den einfacheren Raffinaten.

Hier dreht sich nichts
mehr: Der Motor war nur
ein Jahr aufer Betrieb.
Billiges Ol konnte den
Korrosionsschutz nicht
| gewihrleisten. Kon-
denswasser hat das Ol
mit dicken, schaumigen
Ablagerungen vollig
unbrauchbar gemacht.
Ergebnis: Kapitaler
Motorschaden.

Als weiteres Basisol kommt bei sehr preis-
werten Olen auch das sogenannte Zweitraf-
finat zum Einsatz. Hierbei handelt es sich
um aufbereitete Altéle. ,,Allerdings sind
solche Produkte im richtigen Fachhan-
del meistens gar nicht zu finden, sondern
werden nur im Billig-Sortiment grofier
Handelsketten verkauft®, erklart Stephan
Weissinger.

Schmieren, kuihlen,
dichten, schitzen

»Das Schmieren der Motorenteile und
damit der Schutz vor Verschleif3 ist eine
der Hauptaufgaben eines Motorendls. Ein
weiterer wesentlicher Aspekt ist die Kiih-
lung, indem die Warme aus dem Verbren-
nungsvorgang aus dem Inneren des Motors
mit dem Ol ins Kurbelgehiuse oder auch
zu einem Olkiihler abgeleitet wird. Weite-
re Aufgaben sind z.B. die Abdichtung des
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Motoren

Ringspalts zwischen Kolben und Zylin-
der sowie der Schutz vor Ablagerungen,
umreifft Weissinger das Aufgabengebiet
eines Motorendls. ,,Besonders wichtig
gerade fiir Bootsmotoren, die auch iiber
einen lingeren Zeitraum nicht genutzt
werden, ist zudem der Korrosionsschutz®,
so Weissinger. ,,Durch dieselteneNutzung
kommteszwangsldufigzum Kondenswas-
ser- aber auch zum Kraftstoffeintrag ins
Ol Ein hochwertiges Ol ist alterungsstabil

4/2018

Deutliche Verschleif3spuren und Schiden an

Laufbuchse und Nockenwelle. Auch dieser Motor
wurde konstant mit falschem Ol gefahren.

und kann so etwas ldnger neutralisieren
und ist daher auch linger antikorrosiv
wirksam®, erklart der Techniker.

Wichtig ist auch, dass die Ole gut dich-
tungsvertraglich sind, so dass Motordich-
tungen nicht versproden, schrumpfen
oder erweichen. Zudem muss das Ol so-
wohlim kaltenalsauchimheiflen Zustand
die optimale Viskositit aufweisen, damit
der korrekte Oldruck erreicht wird. Ist der
durch ein zu zdhfliissiges Ol zu hoch, kén-
nen ihm die Dichtungen u.U. nicht stand-
halten. Ister zuniedrig, drohtein Schmier-
filmabriss mit erhohtem Verschleiff und
ggf. ein kapitaler Motorschaden.

Additive

Fiir die Herstellung spéterer Motorendle
werden die Basisole entweder rein oder
auch in Mischungen untereinander spa-
ter mit Additiven versetzt. Erstdasrichtige
Additivpaket macht aus einem Basisol ein
gutes Motoren- oder Getriebedl. ,,Die Ad-
ditivpakete werden hier mafigeschneidert,

Eine der hiufigsten Begleiter-
scheinungen, wenn minderwer-
tige Billig-Ole gefahren werden:
Zihfliissiger Olschlamm, der
Filter und Motor zusetzt und
mittel- bis langfristig zum wirt-
schaftlichen Totalschaden des
Antriebsaggregats fiihrt.
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Motoren

damit das Endprodukt Motor6l die jeweili-
gen Herstelleranforderungen erfdllt, so
Stephan Weissinger. Lange Testldufe unter
anspruchsvollen Bedingungen sind noétig,
um die genaue Spezifikation festzulegen.
Die Freigaben nach den unterschiedlichen
Normen und der richtigen Viskositdt sind
auf der Olflasche und im Motorenhand-
buch verzeichnet.

»Entscheidend ist hier das Gesamtpaket®,
so Weisssinger und tritt dem Eindruck ent-
gegen, dass ein teures Ol automatisch das
bessere, richtige Ol ist. ,Das Ol ist quasi
ein fliissiges Ersatzteil. Es muss zum Motor
passen. Fiir dltere Motoren kann ein einfa-
ches, mineralisches Ol mit den passenden
Additiven durchaus eine gute Wahl sein.*

Gestiegene Anforderungen

Aufgrund der moderneren Fertigungstech-
niken, neuer Materialien und Legierungen
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haben aber z.B. die Bauteile moderner Mo-
toren geringere Fertigungstoleranzen als
altere Modelle, arbeiten die Motoren mit
hoheren Betriebsdriicken, Temperaturen
oder Drehzahlen und haben - bei der Ver-
wendung des passenden Ols - deutlich lén-
gere Olwechselintervalle, was nicht zuletzt
auch der Umwelt zugutekommt. Dadurch
andern sich aber auch die Anforderungen
an die Fahigkeiten des Ols z.B. hinsichtlich
der Viskositit, der Warmeleitfahigkeit, der
Druck- und Altersstabilitat.

Die negativen Auswirkungen eines fal-
schen Ols machen sich aber zumeist nicht
schlagartig bemerkbar. Kaum ein Motor
wird daher sofort mit einem Kolbenfres-
ser verrecken, nur weil einmal das falsche
Ol verwandt wurde. Auf die Dauer sind
die Auswirkungen jedoch relevant: Neben
einem hoheren Olverbrauch, erhohtem
Verschleifl an Lagern, Nocken- und Kur-

Moderne Motoren sind
effiziente und zuverlis-
sige Aggregate, die mit
modernen Olen betrieben
werden sollten, die den
Hersteller-Spezifikationen
entsprechen.

Fotos: Volvo Penta /
Tohatsu

»Billig*“ ist nicht egal
und ,,teuer nicht
gleich gut: Wer lange
Freude an seinem
Motor haben mochte,
der sollte das pas-
sende Ol sorgfiltig
aussuchen.

Fotos: Schneider

belwelle, Ablagerungen und Riickstdnden
stehen auch eine verminderte Laufruhe
sowie ein erhohter Brennstoffverbrauch
und eine geringere Motorleistung auf der
Sollseite dem niedrigeren Preis des Bil-
lig-Ols gegeniiber.

Da dies ein schleichender Prozess ist, fallt
er vielen Nutzern erstmal nicht auf. Be-
denkt man jetzt allerdings noch die ab-
sehbar geringere Lebensdauer des Motors,
wird schnell klar: Will man hier nicht am
falschen Ende sparen, dann ist es Zeit fiir
einen echten Olwechsel.

Stephan Weissinger ist als Anwendungs-
techniker dicht an der Praxis im Team vom
Schmierstoff- und Additivhersteller Liqui
Moly. Foto: Schneider
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Motoren

Viskositats-Klassifikation

Motordl wird u.a. in Viskosititsklassen
durch die sogenannte SAE-Angabe (Society
of Automotive Engineers) eingeteilt. Bei der
Wahl der Viskosititsklasse des Ols sollten
die Vorgaben der Motorenhersteller beach-
tet werden, damit beim Betrieb der korrekte
Oldruck im Motor sichergestellt ist. Ein zu
hoher Oldruck kann die Motordichtungen
schiadigen und ggf. zum Olaustritt/Durch-
fluss fithren, ein zu niedriger Oldruck birgt
die Gefahr, dass die Schmierung der im
Motor verwendeten Lager nicht gewahrleis-
tet ist.

Moderne Motordle sind heute Mehrbereich-
sole, im Gegensatz zu fritheren Zeiten, in

Tipps zum richtigen Ol unter:

denen in Sommer- und Winteréle ( = Ein-
bereichsole) unterschieden wurde. Daher
erfolgt heute die Angabe mit zwei Zahlen.
Je grofRer die Zahlen sind, desto zahfliissiger
ist das O, je kleiner die Zahlen, desto diinn-
fliissiger ist es.

Die erste Zahl mit einem einem ,W* steht
fiir Winter* und gibt verschliisselt an, bis
zu welcher Temperatur das Ol unter den
SAE-Bedingungen noch pumpbar ist. Die
zweite Zahl fiir die Hochtemperatur-Vis-
kositat gibt Aufschluss tiber das Fliefiver-
halten bei einer Temperatur von 100 Grad
Celsius an.

www.liqui-moly.de/produkte/oelwegweiser-fuer-privatkunden.html

Viskositatstabellen:

Motorol

Tiefsttemperatur, bei der das 01

nach SAE ] 300 noch pumpbar ist.

SAE OW —40°C
SAE 5W -35°C
SAE 10W -30°C
SAE 15W -25°C
SAE 20W -20°C
SAE 25W -15°C
Motorol min. Viskositit bei 100 °C
SAE 16 5,6 mm?®/s
SAE 20 6,9 mm?/s
SAE 30 9,3 mm?/s
SAE 40 12,5 mm?/s
SAE 50 16,3 mm?/s
SAE 60 21,9 mm?/s
Bei der Auswahl des
richtigen Ols sollten die
Angaben auf der Olfla-

sche z.B. mit den Anga-
ben aus dem Motoren-
handbuch oder einem
Online-Olwegweiser
verglichen werden.
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Winkeailitklaag -
Hinr: Pumphas nach SAE biv -3 °C
Wiskositat bal 100°C = 12.5 mméis

Froigaben gemad Hersielern
S peziikationen
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